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aerodurit Superflexfugenmértel Extra FF 5098 L o 7

Werkstrockenmortel auf der Basis von Spezialzementen und ausgesuchten Zusafzen
zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften und Farbpigmente

ANWENDUNGSBEREICHE:: Alle keramischen Belage:
Genugt allen hohen optischen Ansprachen

o Feinkeramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Porzellan,
Glasmosaik, Glasfliesen, Ziegelfliesen, Cotto, Betonwerksteine und
Natursteine im Innen- und AuBenbereich

e Wand und Boden sowie im Bereich von FuBbodenheizungen,
Bader, Duschen, auf Balkonen und Terassen

o COffentliche und gewerbliche Bereiche mithoher Nassbelastung

EIGENSCHAFTEN: hydraulisch schnell bindend

o Wasserabweisend

o Froswiderstandsfahig

e Rissfrei aushartend

e leicht zu reinigen

o hohe Dichtigkeit

e verformungsfohig

e geschmeidig, leicht zu verarbeiten

UNTERGRUNDBEHANDLUNG:

o Fugen mussen ausreinend tief sein

¢ Dunnbettmartel und Fliesenkieber mussen gleichmdaBig erhartet
und frocken sein

e Unfergrinde mussen gleichmaiig und gut vorgendsst werden

e Feuchtigkeit des Untergundes und unterschiedliche Saugféhigkeit
von Fliesen kdnnen Farbunterschiede in der Fuge verursachen

e Bei porigen und matten Oberfldchen und Glasuren kdnnen sich
RUckst@nde des Fugenmortels bilden, ebenso bei einigen
Natursteinen (Probeverfugungen notwendiq)

Fugenbreite 1 bis 20 mm

Anmachwasser fiir 16 kg Ca. 3,7 Liter

Reifezeit Ca. 3 Minuten

Topfzeit Ca. 20 Minuten

Verarbeitungstemperatur +3°C bhis 35 °C

Temperaturbestandigkeit -20°C bis + 80°C

begehbar nach ca. 2 Stunden

voll belastbar nach ca. 24 Stunden je nach Fugeneigsch. und
Umgebungseigenschaften a.)
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aerodurit Superflextugenmortel FF 5098

VERARBEITUNG - aerodurit Flexfugenfuge Extra in einem sauberen GefdlB mit kaltem Leitungswasser

knollenfrei und homogen anmischen

- empfohlenes Ruhrgerdt (600 Umdrehungen/Minute)

- nach einer Reifezeit vOn ca. 3 Min kurz durchrihren und verarbeiten

- Frischmortel mit Gummiwischer oder Einfugbrett tief und vollflachig einbringen

- nur soviel anmischen wie innerhalb der Verarbeitungszeit eingebracht werden kann.
Angehdrtetes Material nicht erneut aufmischen, kein zusatzliches Wasser zugeben

- das UberschuBmaterial wird sauber abgeschoben

- nach dem Ansteifen des Materials wird der Belag grob vorgewaschen

- anschlieBend mit einem Schwammibrett reinigen

NACHBEHANDLUNG: - eine feuchte Nachbehandlung des abgebundenen Mortels stellt das einwandfreie
Erhdrten sicher
- in den ersten 7 Tagen nach Verfugung keinesfalls eine nasse reinigung unter
Zusaifz von Spulmittel oder chemischen Reinigungsmittel vornehmen, nur sauberes
Wasser verwenden
- die Fuge ist vor schnellem austrocknen zu schutzen

MATERIALVERBRAUCH:  Der Materialverbrauch ist abhdngig von:

- der Beschaffenheit der Fugen

- der Handhabung des Werkzeugs

- der Art des zu verarbeitenden keramischen Materials
Bei 5 mm Fugenbreit und 5 mm ftiefe:
Format 11,5/24 cm - ca. 0,7 kg/m?
Format 20/20 cm - ca 0,3 kg/m?
Format 30/30 cm - ca 0,2 kg/m?

LIEFERFORM: 16 kg Papiersack
lieferbar in den Farben silbergrau, mittelgrau, sandgrau, dunkelgrau, basaltgrau
brilantschwarz, jurabeige, Sonderfarbténe auf Anfrage

LAGERUNG - witterungsgeschutzt, auf Holzrosten kihl und trocken

ENTSORGUNG: - ausgehdrtete Produkireste unter Abfallschiussel 17 09 04 als Bauschutt

Die technischen Daten beziehen sich auf +20°C und 50% rel. Luftffeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verldngern,
hohere verklrzen die angegebenen Werte.

Den abbindenden aerodurit Flexfugenmartel Extra vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und hohen
Raumtemperaturen >25°C schutzen

Bei ungewdhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergrinden bzw. Werkstoffen sind
Probefldchen anzulegen
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Die Angaben dieser technischen Information beruhen auf jahrelang durchgefiuhrten Versuchen und Anwendungen der Firma aerodurit®. Eine
Verbindlichkeit fr die allgemeine Gultigkeit der einzelnen Daten und Empfehlungen muss jedoch aufgrund der unterschiedlichen Verarbeitungs-
voraussetzungen ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden auBerhalb unseres Einflusses liegen.

Die allgemeinen Regeln der Bautechnik mussen eingehalten werden. Die Werte der Eigen- und FremdUuberwachung kénnen auf der Baustelle
durch die Verarbeitungsweise, der Intensitat des Aufmischens, der Maschinentechnik, dem Saugverhalten des Untergrundes, der Auftragsstarke,
klimatischen Umgebungseinflisse und des Alters Abweichungen aufweisen (Vgl. Forschungsgemeinschaft Kalk und Mértel, Bericht

in Normung, Praxis und Theorie vom 26. Aachener Baustofftag
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